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ALLEGATO 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

I metodi di controllo della conformita degli aggregati sono quelli riportati nelle Decisioni della
Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla

Decisione 01/596/EC, indicati nelle norme armonizzate di cui all’allegato 1 e dettagliati nella

seguente tabella,

Sistema di
Prodotte Uso Previsto Attestazione
della
Conformita
Aggregati leggeri: Aggregati leggeri Calcestruzzo struthale 2+
per calcestruzzo, malta e malta per
iniezione - UNI EN 13055-1 Uso non strutturale 4
Aggregati per malta Malte per usi strutturali 2+
UNIEN 13139 Uso non'strutturale 4
Aggregati per opere di protezione Mantéllate di protezione 2+
(armourstone) - Parte 1: Specifiche
UNI EN 13383-1 Uso 1ion strutturale 4
Aggregati per calcestruzzo Calcestruzzo strutturale 2+
UNI EN 12620 Uso non strutturale 4
Aggregati per materiali non legati ¢ . . .
legati con leganti idraulici per Uso in elementi strutturali a
I'impiego in opere di ingegneria
CiVﬂC € nella cosmione di Strade Uso non strumlrale 4
UNI EN 13242
Aggregati per massicciatelper Massicciate ferroviarie 2+
ferrovie UNI EN 13450 Uso non strutturale 4

Il Sistema 2+ ¢ quello-specificato all’art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93,

comprensiva della sofveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controlio di produzione in
fabbrica.
Il Sistema 4 & quello specificato all’art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.
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